City Velvet [C]

eleganter VVelour / Samt / farbintensiv

Zusammensetzung 100% Polyester
Breite 140 cm
Musterrapport -

Lichtechtheit 3-5(EN I1SO 105-B02)
Scheuertouren 100.000

Pilling 4-5

Pflegehinweis &&@

L

CA 7832/090 CA 7832/171 CA 7832/096 CA 7832/092 CA 7832/170 CA 7832/047

L

CA 7832/044 CA 7832/060 CA 7832/010 CA 7832/067 CA 7832/066 CA 7832/064

CA 7832/086 CA 7832/087 CA 7832/130 CA 7832/131 CA 7832/132 CA 7832/036

CA 7832/038 CA 7832/040 CA 7832/055 CA 7832/056 CA 7832/051 CA 7832/053



Corsica [C]

grobe Struktur / Webstoff

Zusammensetzung 90% Polyester
10% Baumwolle

Breite 140 cm

Musterrapport -

Lichtechtheit 4-6 (EN 1SO 105-
B0O2)

Scheuertouren 90.000

Pilling 4

Pflegehinweis R X E®

604 603 805 804
sIasase
-
102
[ = ; ; |
yEansaae s
S S 3355t
:=_ - .th: EE::
5:. Seltelad :: EF"'
-t S3238e
23zie

Q
o
o
o)) .
O ¥ &
N :.I{i
~
o
o



Hug Me CH3117 [C]

gekrauselte flauschige Oberflache

Zusammensetzung 100% Polyester

Breite 140 cm
Musterrapport -
Lichtechtheit 4-5
Scheuertouren 40.000
Pilling 4

Pflegehinweis &&@E
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03 Moss 092 Stone



Keystone [(]

Leinenimitat / feine Struktur

Zusammensetzung 79% Baumwolle

21% Polyester
~ Breite 140 cm
Musterrapport -
Lichtechtheit 4 (EN 1SO 105-B02)
Scheuertouren £40.000
~ Pilling A

©)

..g Pflegehinweis W A X

) 5

05 Mist . 04 Shadow 03 Mouse 06 Pure 08 Snow

11 Sesan;\e 12 Sand 13 Linen 14 Earth 15 Nut 16 Truffle

26 Sage 27 Leaf

23 Scuba 20 Navy 19 Night 18 Griffin 17 Ebony 33 Poppy

29 Lime 30 Linden 25 Mineral




LECH [C]

Samt / Easy to clean / Schmutzabweisend

Zusammensetzung 100% Polyester
Breite 145 cm
Musterrapport

Lichtechtheit 4
Scheuertouren 100.000

Pilling 3-4

Pflegehinweis BHEOA® K

01 - Nawy 02 - Denim 04 - Sky 07 - Shadow 08 - Mouse 09 - Elephant

10 - Earth 12 - Wool 13 - Snow 14 - Sesame 15 - Duhe 17 - Bamboo

18 - Bisquit 19 - Brownie 21 - Aubergine 22 - Plum 23- Parma 24 - Passion

26 - Cranberry 28 - Copper 29 - Mustard 31 - Turtle 34 - Aqua 35 - Mineral




Lennox [C]

elegantes Samtgewebe/ sehr feine Struktur

Zusammensetzung 100% Polyester
Breite 140 cm
Musterrapport

Lichtechtheit 4-5 (EN ISO 105-B02)

Scheuertouren 40.000

Pflegehinweis ;E&@ @

1-6847-091 1-6847-093  1- 1-6847-033  1-6847-042

1-6847-060 1-6847-062 1-6847-065 1-6847-160 1-6847-066
L

1-6847-081 1-6847-084 1-6847-036 1-6847-089 1-6847-180 1-6847-030

. /

1-6847-043 1-6847-042 1-6847-194 1-6847-195 1-6847-192 i -6847-099




Promise [(C]

softer Bouclé / Webstoff / Carlucci

Zusammensetzung 100% Polyester

Breite 145 cm

Musterrapport
Lichtechtheit 3-5(EN I1SO 105-B02)
Scheuertouren 100.000

Pilling 4-5

Pflegehinweis E\&Cﬂ)

" CA 1629/040

CA 1629/070

;i : i
CA 1629/010
S R

. A, SR A a0
CA 1629/051 CA 1629/071



Siena [(C]

naturliches Gewebe / feine Struktur

Zusammensetzung 54% Polyester
36% Viskose
10% Leinen

Breite 145 cm
Musterrapport -
Lichtechtheit 3-5

EN I1SO 105-B02
Scheuertouren 90.000

Pilling 3-4

Pflegehinweis W K&@

500 503 508 602 610 612




Breite 142 cm
.= Musterrapport -

1

Lichtechtheit 6
EN ISO 105-B02

Scheuertouren 40.000
Pilling 4

Pflegehinweis &&@

19 Almond

18 Canvas 20 Sepia 21 Funghi 24 Chutney 23 Moss
22 Camouflage 07 Slate 06 Fossil 05 Zinc 09 Navy 04 Iron

07 Slate 02 Shadow 01 Carbon 08 Otter 10 Marine 11 Night

28 Blossom 15 Cascade 16 Dream 17 Whispr 25 Spice 26 Tabasco



TITAN [C]

Microfaser
Fleckschutz durch Aquaclean Technology

Zusammensetzung 73% Polyester
19% Modacryl
8% Cotton
Breite 140 cm
Musterrapport

Lichtechtheit

Pilling

Scheuertouren

Pflegehinweis




Wicker [C]

grobmaschiger Webstoff / schmutzabweisend

Zusammensetzung 100% Polyester

Breite 142 cm
Musterrapport -
Lichtechtheit 4-5

EN ISO 105-B02
Scheuertouren 40.000
Pilling 4

Pflegehinweis & \& & Q@)

02 Charcoal 03 Truffle O4 Iron ] 05 Clou 06 Marble

07 PLjre 08 Wool 09 Sand 11 Dune 12 Bark

13 Coffee o 16 Olive 17 Palm

20 Teal 21 Petrol 22 Sky 23 Horizon 27 Jewel 28 Fire



